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前 言

    本标准的主要技术内容是参考 ISO 3303:1990《橡胶和塑料涂层织物— 顶破强力的测定》和
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  附 录 A
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  附 录 B

(资料性附录)

试验 区域 的选取

在没有织物取样的规定下，可采用图B. 1给出的示例方法。

织物幅宽

图 B 试验区域的建议部位


